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RATGEBER FUR DIE PRAXIS

von Sika beinhaltet wichtige Informationen und Hinweise fir Planer
und Ausfihrende zu Fugenbandspezifikationen (Werkstoffe, Profilformen, Funktions-
bereiche, Lieferformen), Planungsgrundsatzen (mit Bemessungsdiagrammen) und Hand-
habung auf der Baustelle (Lagerung, Einbau, Fliigetechnik, Betonage).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN &
FUGENBAND-WERKSTOFFUBERSICHT

ALLGEMEIN

Dieser Ratgeber fir die Praxis wurde nach dem aktuellen Stand der Technik erstellt. Die Anforderungen der RVS 08.07.04 und der 6bv-Richt-

linie - Wasserundurchldssige Betonbauwerke , Weifte Wanne"“ wurden dabei berticksichtigt. Die RVS 08.07.04 ist aktuell das einzige Regelwerk

in Osterreich, dass Fugenabdichtungen bei Standardbetonbauteilen regelt. Die 6bv-Richtlinie - Wasserundurchldssige Betonbauwerke kann fiir
Fugenabdichtungslésungen nur dann herangezogen werden, wenn der Betonbauteil vollumfanglich dieser Richtlinie entspricht. Technische
Anderungen und Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Bie zeichnerischen Darstellungen sind schematisch und kénnen von der tatsachlichen
Einbausituation abweichen. Alle in diesem Ratgeber enthaltenen Angaben sind allgemeine Hinweise sowie Beschreibungen und beriicksichtigen
nicht den konkreten Anwendungsfall.

RVS 08.07.04 - ABDICHTUNG VON FUGEN AUSWAHL DER FUGENBANDKONSTRUKTION
In diesem, im Oktober 2024 vertffentlichtem, Regelwerk werden NACH RVS 08.07.04
folgende Fugenabdichtungslésungen geregelt: Fir das Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbander ist

die DIN 18197 unter Pkt. 5.4 Konstruktionsgrundlagen und

Einbetonierte Fugenbander aus thermoplastischen Kunststoff - :
Kriterien zur Fugenbandauswahl heranzuziehen.

und Elastomer
Bei abweichenden Abmessungen der Fugenabdichtungslosung
hat eine Funktionsprifung im Einbauzustand It Prifgrundsatze
Klemmfugenbdnder PG -FBB Teil 1 Pkt. 6.5 (Abdichtungen fiir Arbeitsfugen, Sollriss-
querschnitte, Ubergange und Anschliisse) bzw. Teil 2 Pkt. 6.4
(Abdichtungen fir Bewegungsfugen) des DIBt zu erfolgen.

Fugenbleche

Dichtbander bei flachigen Abdichtungen
Streifenformige Abklebesysteme B o

Wenn das Bauwerk nach den Grundlagen der 6bv-Richtlinie
Quellfugenbander ,Wasserundurchldssige Betonbauwerke - WeilRe Wanne" aus-
gefihrt wird, haben die Fugenabdichtungslésungen die Anforde-
rungen der 8bv-Richtlinie ,Wasserundurchlassige Betonbauwerke
Kitte und Fugenmassen auf Kunststoffbasis - Weille Wanne" zu erfillen.

Aber auch folgende Fugenverschlussmaterialien werden geregelt:

Kitte und Fugenmassen auf Bitumenkautschukbasis Es ist darauf zu achten, dass bei Verbindungen von einzelnen

Fugenbandteilen die Materialien kompatibel sind.
Kompressionsprofile (Fugenverschlussprofile)
Weitere Regelwerke, in denen der Einsatz von Fugenbdndern

beschrieben ist, sind:

— @bv-Richtlinie - Wasserundruchldssige Betonbauwerke
,Weille Wanne"

— @bv-Richtlinie - Tunnelabdichtung

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
Ratgeber flr die Praxis & Sortimentsubersicht



RATGEBER FUR DIE PRAXIS

FUGENBANDWERKSTOFFE

FUGENBANDER AUS THERMOPLASTISCHEN KUNSTSTOFFEN

Thermoplastische Fugenbdnder kénnen durch schweiflten gefiigt werden. Die Kontaktflachen werden durch Warme angeschmolzen und
durch gleichmaRigen, dosierten Druck aneinandergepresst.

FPO PVC-P

Flexibles Polyolefin FPO wurde frither auch
als TPO - thermoplastisches Palyolefin - be-
zeichnet. Dieser Fugenbandrohstoff erfillt
die 6kologischen Anforderungen nach bau-
boak, OkoKauf usw.

PVC/NBR

Dem PVC wird bei diesem Mischpolymerisat
ein Synthesekautschuk (NBR) zugegeben,
um gewisse Eigenschaften zu erreichen
(z.B. Bitumenvertraglichkeit).

Polyvinylchlorid ist ein weichmacherhaltiger,
thermoplastischer Fugenbandwerkstoff.

Sika Waterbar® Fugenbdnder weisen eine
Bruchdehnung von > 320% (bzw. > 200%
bei PVC-R) und eine Zugfestigkeit von

>12 N/mm2 sowie eine Weiterreil}festigkeit
von > 12 N/mmz2 auf.

Eine Bitumenvertrdglichkeit des Fugen-
bandes ist allerdings nur bei auRenliegenden
Fugenbdndern relevant, da das Fugenband
nur dort mit Bitumen in direkten Kontakt
kommt. Fur innenliegende Fugenbdnder

ist die Bitumenvertrdglichkeit nur dann
relevant, wenn bituminierte Fugeneinlagen
verwendet werden.

FUGENBANDER AUS ELASTOMER

HeilRbitumenbestandiges Fugenband aus Kautschuk, das mit Fullstoffen usw. gemischt wird und zum Elastomer vulkanisiert wird. Elas-
tomere sind besonders dehnfahig (ReiRdehnung > 380%) mit einem hervorragenden Riickstellvermégen. Daher werden Fugenbander aus
Elastomer vor allem bei groReren Fugenbewegungen, hdufigen Lastwechseln, niedrigen Temperaturen sowie grolRen Wasserdriicken ein-
gesetzt. Elastomere missen durch Vulkanisation verbunden werden.

Die Sikadur-Combiflex® TF Profile sind so
modifiziert, dass diese mit Epoxidharzkleber
am Bestand befestigt werden kénnen
(Alternative zum Klemmfugenband).

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Schweilbar Vulkanisierbar Hiieri?:;gmin_ Mit |I<E|pe[;>;i[ajrharz Wirtschaftlichkeit
FPO + - - + +
PVC-P + - - - +
PVC/NBR + - 02 _ 0
Elastomer - + + - _

' Sikadur-Combiflex® TF Profile

Legende
+ empfohlen
0 bedingt geeignet

nicht geeignet

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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2 Bitumenvertraglich (BV) auf Anfrage




PROFILFORMEN UND
FUNKTIONSBEREICHE

Fugenbdnder

PROFILFORMEN

Werkstoff Dehnfugenbander Arbeitsfugenbinder Fugenabschlussbander
Thermoplaste
s  E——— o e e ansae]
(FPO, PVC-P, b/D AZA
PVC/NBR) FAJFF :H:‘ E”E
DA/DF JA11n 1Y |AA/AF LI TP -
Elastomer = F - -
FAE
FMS —tmO— | 5 i —— - :ﬂ: H-E
FFK nach DIN 7865-2
AM AEENEEE A/A Ari ELE
4k

FUNKTIONSBEREICHE

Fugenbandtyp Funktionsbereiche

innenliegend mit seitlichen Stahllaschen

Deh nfugen band, Dichtrippen  Mittelschlauch Ankerrippe  Randanker
innenliegend \ \ l

MDichtteil '~ Dehnteil "Dichtteil '
Dehnfugenband,

Dichtrippen Mittelschlauch Ankerrippe Stahllasche

\\\“\\“ %
‘F;::;ieil L Dehnteil LDic\;t:i::ﬂ

Dehnfugenband, Randanker Mittelschlauch Sperranker Nagellasche
aulenliegend l \ /&\/
1. 1. 1 n Y 1 I»
v\Reiﬂlnlie
Dichtteil Dehnteil Dichtteil
Fugenabschlussband

Dehnteil
Bk Schlaufenhohe (/ 41
D

Profilhghe ianeiI

y o~

Sperranker o
B Nagellasche

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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LIEFERFORMEN

Fugenbdnder

LIEFERFORMEN

Meterware Standard-Rollenlingen (profilabhéngig): 20 m, 25 m, 35 m

Sonderldngen: Werden mit Zugabemal hergestellt; exakte Ablangung bauseitig

Formteile ﬂﬂ ﬂﬂ i i _
m Als Standardformteile mit 7 7 | é% %
Schenkelldngen bis 1,0 m |

senkrechte senkrechtes senkrechte flache flaches flache Spiegelecke
Kreuzung T-Stiick Ecke Kreuzung T-Stiick Ecke

m Als Formteile nach besonderer
Anfertigung mit groReren

Schenkelldangen zur Reduzie-
rung der Zahl der Baustellen- p

m Bezeichnung:
senkrecht = stehend

. senkrechte senkrechtes senkrechte flache Ecke, flache Ecke, Winkelecke
flach = |'Egend Kreuzung T-Stiick Ecke Deckplatte aulten Deckplatte innen

Fugenbandsysteme

m Nach vermaliten Zeichnungen
oder Planen

m Festlegung der Teilsysteme

m GroRe der Systeme abhangig
von den Fertigungs-, Trans-
port und Einbaubedingungen.
Die aufaddierte Lange eines
Fugenbandsystems sollte
20 m nicht Gberschreiten
(profilabhangig)

m Ldngendnderungen kénnen
durch Temperatureinfliisse,
nicht sachgemale Lagerung
oder Transport auf der Bau-
stelle eintreten und missen
vermieden werden.

Maltoleranzen Elastomer: Entsprechend DIN IS0 3302-1, Klasse E3 und DIN 7865-1

Thermoplaste (FPO, PVC-P, PVC/NBR): Entsprechend DIN 16941

m Bei Fugenbandgeometrien 0,6 m bis < 1,0 m: £10 mm, 1,0 m bis < 1,6 m: £ 12,5 mm, 1,6 m bis < 2,5 m: + 16 mm,
m Bei Fugenbandsystemen 25mbis<4,0m: +20mm, 24,0 m: +0,5%

Durch dufere Einfllisse wie beispielsweise Temperatur, Zwangungen, besondere
Lagerbedingungen, sind MaRRabweichungen bis 3 % méglich.

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
Ratgeber flr die Praxis & Sortimentsubersicht



FUGENBANDER

Planungsgrundsdtze

FUGENBANDPLAN UND AUSSCHREIBUNG

Dehnfugenband

Sika AM 250

Es ist auf eine konsequente Durchbildung zu achten. Komplizierte Eckverbin-
dungen und unvorteilhafte Krimmungen sind zu vermeiden. Die Art der
Fugenbander, deren Verlauf und ihre Lage im Bauteil sowie die Ausbildung

und Lage von Werks- und BaustellenstoRen miissen in den Ausfihrungs-
planen eindeutig dargestellt sein. Das Abdichtungssystem muss im Leistungs-
verzeichnis eindeutig beschrieben sein.

werkseitig vulkanisiert

Wi

ager 7
Defnfugenband 9erligey 7
Sika AM 250 d)

GESCHLOSSENES ABDICHTUNGSSYSTEM

Fugenbdnder missen ein geschlossenes Abdichtungssystem im Bauwerk
ergeben. Uberschneidungen von Fugen untereinander sowie mit Kehlen und
Kanten des Bauwerks sollten méglichst rechtwinklig verlaufen. Der Abstand
zu Kehlen und Kanten des Bauwerks sollte mindestens 0,5 m betragen. Die
Art der Fugenbander, ihre Lage und ihr Verlauf im Bauteil sowie die Lage von
auszufihrenden Werks- und BaustellenstdRen miissen im Ausfihrungsplan
dargestellt sein.

Biegeradius r

BIEGERADIEN
e an *g o] = 25¢cm
Bei Richtungsanderungen senkrecht zur Fugenbandebene kénnen Fugen- . > 15 cm
bdnder im Radius verlegt werden. Dabei sind die in nachstehender Tabelle
. . . ; . . . . LIIniig .
dargestellten Biegeradien r einzuhalten. Kénnen diese Biegeradien nicht = 50 x Sperrankerhdhe f
AEI i.x.%x (Beispiel f=30mm — r=150m)

eingehalten werden, ist eine senkrechte Ecke vorzusehen. Diese senkrechte
Ecke kann auch im Werk vorgefertigt werden.

=30 xProfilhdhe a
ale :ﬂ: H-E (Beispiel: @ =70mm —» r=2,10m)

=20 mm

ABSTAND ZUR BEWEHRUNG

Der Abstand zwischen Fugenband und Bewehrung soll allseitig mindestens V/ N AN i

7/ ) Y4 e Y Ry Aves

20 mm betragen. I 1L LY

I/// S /5 g // s

e L/ 7/ 7 7

FUGENABSCHLUSSE A A IR s

S S S / ” ” //

. L . . ) S N N //
Um die Fuge vor Verunreinigung zu schitzen, sollte erdseitig ein aufien- ./ s Y 5 / A,
liegendes Fugenband und luftseitig ein Fugenabschlussband vorgesehen //{ 7 1//{1///71?20 mm/l
7

werden.

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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FUGENBANDSYSTEME

Planungsgrundsdtze

INNENLIEGENDE FUGENBANDER Fuggnfﬂllplatte

In waagerechten und schwach geneigten Bauteilen wie Sohlen und Decken sind
innenliegende Fugenbander v-férmig im Winkel von ca. 15° nach oben zu verlegen,
um eine hohlraumfreie Einbettung der Fugenbandschenkel zu erméglichen und
Betonierschatten entgegenzuwirken (Entliftung beim Betonieren).

AUSSENLIEGENDE FUGENBANDER

AuRenliegende Fugenbdnder werden wasserseitig angeordnet. Sie diirfen nicht an
der Oberseite von waagerechten und schwach geneigten Bauteilen einbetoniert
werden (moglicher Lufteinschluss). AuRenliegende Fugenbander sind dauerhaft
gegen mechanische Beschadigungen zu schiitzen (z.B. verfiillen mit Humus, Sand,
Anfullgut ohne gebrochenes Gestein).

BEWEGUNGSFUGEN MIT SCHERBEWEGUNGEN

Bei Bewegungsfugen mit Nennfugenweiten w__ > 30 mm und bei gleichzeitig
auftretenden Scherverformungen Vy >w___ sind MalRnahmen zur Vermeidung
einer Gefahrdung des Fugenbandes durch Betonkanten zu treffen (z.B. Fugen-
bander mit angeformter Mittelschlauchummantelung der Formen FM ... HS

oder FMS ... HS).

N

PRESSFUGEN MIT SCHERBEWEGUNG

In Pressfugen werden generell Dehnfugenbander eingesetzt. Kénnen bei einer
Pressfuge Scherbewegungen auftreten, so ist eine Verformungskammer durch
eine angeformte Mittelschlauchummantelung (z.B. Fugenbandform FM ... HS
oder FMS ... HS) auszubilden.

SO NSNS
A RATRLATRL RS
NN NN NNV
OOV R
N RN TR \
PN NES\ KN UL VA VA W

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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BEMESSUNG

Vorgaben nach RVS 08.07.04

1. FUGENWEITE 2. LAGE IM BAUTEIL

Die Bemessungsdiagramme gelten bei einer Ausgangs- m Uberdeckungsregel:

fugenweite/Nennfugenweite w__ bei den innenliegenden Einbindetiefe t < Uberdeckung (i

Dehnfugenbandern und den Fugenabschlussbandern von

20 - 30 mm und bei den auRenliegenden Dehnfugenbandern m Vereinfachte Uberdeckungsregel:

von 20 - 25 mm. Bauteildicke d > Fugenband-Cesamtbreite a
Fugenband Form/Typ Fugenweitew,

p

Ub

4..*—0—..“7 ]
FM, FMS, D 20 -30 mm oy onvd
erdeckung i
Ry

S s

Einbinde-> 7/
tiefe’t S S

|
|

|

|

|

|

|

FAE, FA 20 - 30 mm :
|

|

|

|

|

Mﬁ“ AM, DA 20 -25mm

D Fugenbandbreite aV

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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BEMESSUNG

Vorgaben nach RVS 08.07.04

3. MINDESTBAUTEILDICKE

Empfohlene Mindestbauteildicken sind den folgenden
Tabellen zu entnehmen:

THERMOPLASTISCHE FUGENBANDER
(FPO, PVC-P, PVC/NBR)

Dehnfugenbdnder | Bauteildicke | Arbeitsfugenbander’
(mm)

D24 /D240 > 250 A24 [ A240

D32/D320 > 300 A32/A320

D 500 2500 A 500

D 250/6~/9 > 250 A 240

D 250/6~/9 > 300 A 320

DF 24 / DA 240 * AF 24/ AA 240

DF 32 / DA 320 * AF 32 / AA 320

DA 500 * AA 500

* frei wahlbar

ELASTOMERFUGENBANDER

Dehnfugenbander | Bauteildicke | Arbeitsfugenbdnder
(mm)

FM 250 250 F 200

FM 300 300 F 200

FM 350 350 F 250

FM 400 400 F 250

FM 500 500 F 300

FMS 350 350 FS 310

FMS 400 400 FS 310

FMS 500 500 FS 310

AM 250 * A 250

AM 350 * A 350

AM 500 * A 500

* frei wahlbar

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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4. BEMESSUNG

B F{ir Fugenbdnder nach RVS 08.07.04 gelten die nach-
folgenden Diagramme. Die einzelnen Profile konnen
sich auch fiir hohere Beanspruchung eignen - Beurteilung
im Einzelfall.

® \Wenn das Bauwerk nach den Grundlagen der 6bv-Richtlinie
,Wasserundurchlassige Betonbauwerke - Weilke Wanne*
ausgefiihrt wird dann kann fir die Bemessung die Tabelle
auf Seite 12 herangezogen werden.

B Bemessungswasserstand: Der hochste zu erwartende
Grund-, Schichten- oder Hochwasserstand; bei Behaltern
der Beflllungswasserstand.

Y

V.= \} V24V 2+V,?

Resultierende Verformung V :
V_ = resultierende Verformung

V, = Verformung in x-Achse
Vv = Verformung in y-Achse
V, = Verformung in z-Achse



BEMESSUNG NACH RVS 08.07.04

Fugenbander aus thermoplastischen Kunststoff (FPO, PVC-P, PVC/NBR)

Fir hoheren Wasserdruck, z.B. Einsatz in Talsperren,
bestehen Referenzen und Erfahrungen mit stdrker
dimensionierten Fugenbdndern.

D 24/D 240

Wasserdruck [m WS]

T T T T T T T

5 10 15 20 25 30 35
resultierende Verformung v, [mm], v, S W,

m

w
=
E
~
=)
2
h=)
=5
[
&
&
2 DF 24 / DA 240/25
0
T T T T T T T T T
5 10 15 20 25 30 35
resultierende Verformung v [mm], v sw

besondere Profilgeometrien

Wasserdruck [m WS]

Innenliegende Arbeitsfugenbander AuRenliegende Arbeitsfugenbander

A24/A240

Wasserdruck [m WS]

AF 24 [ AA 240/25

o+ T —> 0 >

0 1
resultierende Verformung v, [mm]= 0

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN 1
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BEMESSUNG NACH RVS 08.07.04

Fugenbander aus Elastomer

FM 300 / FMS 350

Wasserdruck [m

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
resultierende Verformung v [mm], v, S W,

m

w
=
E
-~
o]
S
T s
3 4
w2
= o T T T T T T T T T T T —>
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
resultierende Verformung v [mm], v < w
" v = Woom
— 4
w
= 3
E
= 2
]
S 1
k= FAE 100 / FFK 10/3
Q
S 0
w
o
= >

— T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
resultierende Verformung v, [mm], v, s w

nom

Innenliegende Arbeitsfugenbander AuRenliegende Arbeitsfugenbander

A 250

Wasserdruck [m WS]

T T > o+ >

0 1
resultierende Verformung v, [mm]= 0

12 ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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BEMESSUNG NACH OBV-RICHTLINIE

Wasserundurchlassige Betonbauwerke - Weile Wanne (2018)

DIMENSIONIERUNG NACH OBV-RICHTLINIE
WASSERUNDURCHLASSIGE BETONBAUWEISE WEISSE WANNE (2018)

Wenn der Betonbauteil nach den Grundlagen der 6bv-Richtlinie ausgefiihrt wird (Einhaltung aller Parameter der Tabelle 3-2
fiir die Konstruktionsklassen) kann die Bemessung der Fugenabdichtungslésungen wie folgt erfolgen:

FUGENBANDKLASSEN FUR

ARBEITSFUGEN DEHNFUGEN
= MINDEST- MINDEST- MINDEST- MINDEST-
e MATERIAL BREITE DICKE BREITE DICKE
KLASSE
[mm] [mm] [mm] [mm]
PVC-P, PVC/NBR' 240 3,5 240 3,5
Elastomer 240 8 240 9
0-5 1
Fugenblech? 300 2 -
Quellprofil 3 20 7 -
PVC-P, PVC/NBR 320 4,5 320 5
Elastomer 320 8 320 12
5-20 2 Fugenblech 350 2
Elastomer/ - - 320 10/1
Fugenblech

' Kombinationsfugenbander (KAB) mit 15 cm Breite und 3 cm Mindesteinbindungstiefe des Quellprofils
2 Beidseitig beschichtete Fugenbleche mit 15 cm Breite und 3 cm Mindesteinbindungstiefe
3 In Kombination mit Injektionssystemen dirfen Quellprofile fir alle Wasserdriicke verwendet werden

MATERIALANFORDERUNG NACH OBV-RICHTLINIE

PVC-P PVC/NBR
Arbeitsfugen- | Dehnfugen- | Arbeitsfugen- | Dehnfugen- ELASTOMER
bander bander bander bdnder
Zugfestigkeit > 6 N/mm? >10 N/mm? > 8 N/mm?2 >10 N/mm? >10 N/mm?
Bruchdehnung >200% >300% > 275% >350% >380%
Weiterreillfestigkeit > 8 N/mm?2 >8 N/mm?2 >12 N/mm? >12 N/mm? > 8 N/mm?2
Bruchdehnung (-20°C) >200% >200% >200% >200%

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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LAGERUNG

B Das angelieferte Fugenband ist schonend abzuladen und
sofort auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit sowie
Formen und Male zu priifen.

® Bis zum Einbau sind die Fugenbdnder an geschitzter Stelle
auf Lagerholzern oder anderen festen Unterlagen (z.B.
Transportpalette, Betonfldchen) abzulegen und vor
Verschmutzung (Baustellenfahrweg!) und Beschadigung zu
schutzen.

Lagerung im Sommer

Fugenbdnder sind vor
allem im Sommer vor
direkter Sonneneinwir-
kung, z.B. durch Abdecken,
zu schitzen. Bei hohen
AuRentemperaturen sind
thermoplastische Fugen-
bander spannungsfrei zum
Einbauort zu transportieren
und frihzeitig auszulegen.

Lagerung im Winter
Thermoplastische Fugen-
bander sind im Winter mog-
lichst im Magazin zu lagern
und zur Erleichterung der
Bearbeitung und des Ein-
baus mindestens einen Tag
vor der Verarbeitung in be-
heizten Rdumen zwischen-
zulagern.

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
Ratgeber flr die Praxis & Sortimentsubersicht

HANDHABUNG AUF DER BAUSTELLE

Lagerung und Einbau

EINBAU UND BEFESTIGUNG

® Fugenbdnder dirfen nur eingebaut werden, wenn sie keine
Deformationen oder Beschadigungen aufweisen, die ihre
Funktion beeintrdchtigen kénnen.

® Fugenbdnder sind falten- und verwerfungsfrei zu
verlegen.

B | agerungs- oder transportbedingte Verformungen bei
aullenliegenden thermoplastischen Fugenbdndern
(z.B. Falten und Verwerfungen der Sperranker) sind durch
Ausrecken auf ebener Unterlage und Warmebehandlung zu
beseitigen.

® Fugenbdnder durfen nur mit einer Stofftemperatur tber
+ 0 °C und bei Witterungsbedingungen ohne schddliche
Auswirkungen auf die Herstellung des Abdichtungssystems
verlegt werden.

Q




EINBAULAGE

B Fugenbdnder sind in ihrer Lage planmallig und symmetrisch
zur Fugenachse einzubauen und so zu befestigen, dass
sich bei der Betonage ihre Lage nicht verdndern kann.

B Fugenbandsysteme sind vor der Betonage mit ihrer
gesamten Ldnge in die Fuge einzupassen und lagesicher zu
befestigen.

® Damit kénnen geringe MalRabweichungen beim Verlegen
ausgeglichen und groRere Mallabweichungen rechtzeitig
erkannt werden.

ABSTAND ZUR BEWEHRUNG

Der Abstand zwischen Fugenband und Bewehrung = 20 mm
ist auch beim spdteren Betonieren sicherzustellen.

Vo, e S S S S S S

/
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EINBAU UND BEFESTIGUNG

Handhabung auf der Baustelle

VERANKERUNG

Innenliegende Fugenbdnder werden mit Bindedraht an der
Bewehrung verankert. Die Befestigung der Fugenbdnder
erfolgt an den Randankern mit Fugenbandklammern oder
bei Fugenbandern mit Stahllaschen (FMS, FS) an der Rand-
lochung der Stahllaschen im Abstand von hochstens 25 cm.

EINBAU IN SOHLE ODER DECKE

Zur Vermeidung von Betonierschatten sind die innenliegen-
den Fugenbdnder in Sohlen und Decken v-formig im Winkel
von ca. = 15° nach oben zu verlegen.

INNENLIEGENDE ARBEITSFUGENBANDER

Innenliegende Arbeitsfugenbander im Ubergang Schle /
Wand kénnen mit oder ohne Betonaufkantung eingebaut
werden.

Wird auf eine Aufkantung verzichtet, so ist die obere
Bewehrungslage zu unterbrechen.

BEFESTIGUNG INNENLIEGENDER
ARBEITSFUGENBANDER

Innenliegende Arbeitsfugenbdnder werden mit Fugen-
bandklammern und Bindedraht lagesicher befestigt. Bei
Bewehrungsunterbrechung kénnen Sie mit Hilfe eines Ver-
legebiigels eingebaut werden. Hierzu wird mindestens alle
25 cm ein Verlegebiigel eingebaut und an der Bewehrung
befestigt, das Fugenband eingestellt und am oberen Ende
ebenfalls alle 25 cm mit Fugenbandklammern fixiert.

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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AUSSENLIEGENDE FUGENBANDER

Auflenliegende Fugenbander fiir Wande werden am Rand (Nagellasche) ?
mit Nageln an der Schalung befestigt. (Einschlagtiefe maximal 1/3 der Bewehrung
Nagellange; ca. 45° umbiegen). Bei Gefahr des Umknickens eines Sperr- Befestigungsabstand
ankers (z.B. durch falsch herabfallenden Beton) sollte dieser alle 25 cm
mit Fugenbandklammern an der Bewehrung befestigt werden, z.B.
oberer Sperranker des Fugenbandes in der Fuge Sohle/Wand.

Bei horizontalem Einbau unter Sohlen werden auRenliegende Fugen-
bdnder auf der Sauberkeitsschicht fixiert.

FUGENABSCHLUSSBANDER

TFL
als Einbauhilfe Schalung

Fugenabschlussbdnder werden mit der TFL-Einbauhilfe fur Fugen-
abschlussbander in ihrer Einbaulage und Ausrichtung fixiert. Dazu

wird die TFL-Einbauhilfe im Mittelbereich auf die Schalung genagelt, e e e e
das Fugenabschlussband eingesteckt und an der Nagellasche mit S /
einem Nagel an der Abschalung befestigt.

/// Fugenabschlussband t///

2 // Fugenfiillplatte g //:
// DL

FUGESTELLEN UND FREIE FUGENBANDENDEN *T freies Fugenbandende
I
Der Abstand zwischen zwei Fiigestellen sollte mindestens 0,50 m =10m i . ‘
betragen. In jedem Bauzustand sollte die Lange der freien Fugenband- trefes L=05m | 205m |
enden mindestens 1,0 m betragen, damit Anschlussfiigungen auf der F R
[ e 1 E--

Baustelle fachgerecht durchgefiihrt werden kénnen.

7
7 S
vV e/ )/

7
g A
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=10m
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71, Betonierabschnitt
2

LS

ABSCHALUNG

I 1\
Beim Einschalen des Fugenbandes ist auf eine dichte, stabile :/ s ” ®)
und unverriickbare Stirnschalung zu achten. Die Abschalung " S e @
muss dicht an das Fugenband anschlieRen. Das Fugenband ::/— }7,—‘ ==
ist bis zur Betonage vor Beschadigungen zu schitzen. "z e AT i
I - . g -
| : =20
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BETONAGE UND VERWAHRUNG

SAUBERN

Fugenbdnder missen beim Einbetonieren frei von Ver-
schmutzungen und Eisbildungen sein. Wenn notwendig,
sind sie vor dem Betonieren zu reinigen (z.B. entfernen von
Sdgespanen, Sand, Betonresten, Zementschldmme, Ole,
Fette, Schnee, Eis, etc.). Dies gilt besonders fiir auRen-
liegende Fugenbander in der Sohle und fir innenliegende
Arbeitsfugenbander Sohle/Wand.

BETONIEREN

Fugenbander miissen voll umschlossen und hohlraumfrei
einbetoniert sein. Dazu ist auf eine geringe Fallhéhe und
gleichmadlige Verteilung des Betons zu achten.

VERDICHTEN

Das Fugenband und die Befestigungen diirfen nicht mit

der Riittelflasche beriihrt werden (Abstand > 10 cm). Bei
aullenliegenden Fugenbdndern kann es vorteilhaft sein, mit
AuRenrittlern zu verdichten (bessere Ummantelung der
Sperranker). Da eine hochwertige Verdichtung am Wand-
fuRpunkt somit schwer machbar ist wird zur qualitativen
Einbettung des Fugenbandes eine Feinbetonvorlage
empfohlen.

VERWAHREN VON FUGENBANDENDEN

Die Fugenbander sind bis zum vollstandigen Einbetonieren vor
Beschadigungen zu schiitzen.

Geeignete Schutzmalnahmen sind beispielsweise:
m Fugenbdnder in Wdnden
Bewehrungsenden durch Brett oder Bohle abdecken oder zu
Haspel aufrollen und aufhangen
m Fugenband wird begangen
Abdeckung oder Sandbett
m Fugenbandende liegt Iangere Zeit frei
Schalungskasten

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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AUSSCHALEN UND KONTROLLE

Handhabung auf der Baustelle

AUSSCHALEN

Bei auRenliegenden Fugenbdndern ist beim Ausschalen sorgfaltig darauf
zu achten, dass das Fugenband nicht gelockert wird. Eventuell ist die
Ausschalfrist zu verlangern.

KONTROLLE

Nach dem Ausschalen sind die sichtbaren Bereiche der Fugenbander auf Beschadi-
gungen zu untersuchen. Festgestellte Mangel sind unverziiglich zu beseitigen.

Die Handhabung der Fugenbander auf der Baustelle sowie deren Verarbeitung und
Einbau ist im Rahmen der objektbezogenen Qualitdtssicherung zu tiberwachen
und zu dokumentieren.

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN 19
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FUGEN AUF DER BAUSTELLE

BAUSTELLENSTOSSE

Bei der Montage im Bewehrungsbauwerk sind nur mehr StumpfstéRe zuldssig. Eck-, T- und Kreuzverbindungen sind mittels vorgefertigter
Formstiicke auszufiihren. Formteile wie Ecken, T-Stiicke, Profillibergdnge u.a. konnen auch im Werk hergestellt werden.

AUSFUHRUNG VON BAUSTELLENSTOSSEN UND ARBEITSBEDINGUNGEN

Baustellenstdsse sind so herzustellen, dass die Ankerrippen/Sperranker sowie Dehnschlauche/Dehnschlaufen passgenau und dicht
gefligt werden.

Bei Umgebungstemperaturen an der Arbeitsstelle unter +5°C oder bei sonstigen ungiinstigen Witterungsverhaltnissen (z.B. Wind,
Regen) sind geeignete SchutzmaRnahmen (z.B. Schutzzelt) vorzusehen.

FUGENBANDER AUS THERMOPLASTISCHEN FUGENBANDER AUS ELASTOMER
KUNSTSTOFF (FPO, PVC-P, PVC / NBR)

Elastomer-Fugenbdnder sind durch Vulkanisation zu ver-

Fugenbander aus FPO, PVC-P oder PVC / NBR sind durch binden. Die Figung erfolgt mit einem Vulkanisiergerat und
SchweilRen miteinander zu verbinden. Hierzu sind tem- einer, auf das Fugenbandprofil abgestimmten, Matrize. Die
peraturgesteuerte Schweillgerate einzusetzen, die ein Flgung hat nach Herstellerrichtlinie (Vulkanisieranleitung)
gleichmaRiges Verschweilen tiber den Gesamtquerschnitt zu erfolgen. Eine Verbindung ohne Warmeeinwirkung oder
ermaglichen. Die Fiigung hat nach Herstellerrichtlinie mit Klebstoffen ist nicht zuldssig.

(SchweiRanleitung) zu erfolgen.

Schweillgerat Vulkanisiergerat

20 ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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SCHULUNGEN

die Fugenband-Schweillkurse der BAUAkademie, bei denen die
Grundlagen zur sicheren Handhabung und Figen von thermoplastischen Fugenbdndern
vermittelt werden. Weiters bieten wir Ausbildungen in Stuttgart an, die auf unsere
Uberzeugenden Systemldsungen abgestimmt sind.

Auszug unserer Seminare:
ELASTOMERE FUGENBANDER - SICHER HANDHABEN UND FUGEN

THERMOPLASTISCHE FUGENBANDER - SICHER HANDHABEN UND FUGEN

FUGENBAND-KLEMMKONSTRUKTIONEN

SIE MOCHTEN GERNE UNSER
SCHULUNGSANGEBOT WAHRNEHMEN?

Das aktuelle Schulungsangebot, weitere Informationen zu den
jeweiligen Seminareinheiten, die Schulungsbroschire und das
Anmeldeformular finden Sie unter:

www.sika.de/schulung-bwa

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN 21
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SikaWaterbar® FB-125

Die Zukunft der Fugenabdichtung

WELTNEUHEIT:
DUALVERBUND

LEISTUNG

Exzellent

Standard

Schlecht

Sehr
schlecht

Sehr gering

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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ARBEITS- UND DEHNFUGEN

1 SikaWaterbar® FB-125
Arbeitsfuge Fundament | Wand
2 SikaWaterbar® FB-190
Arbeitsfuge Wand | Wand
3 SikaWaterbar® FB-190
Arbeitsfuge Fundament | Fundament
4 SikaWaterbar® D-240 FPO
Dehnfuge

Nachhaltig wirkungsvoll
Produkte, die zukunftsfahig sind

Ausbaufihig
Produkte, die Sehr nachhaltig
okologisch Produkte, die dkologisch sind

optimierbar sind

Nachhaltig solide
Produkte, die bestdndig sind
Neutral Hoch Bester seiner Klasse
NACHHALTIGKEIT



PROFITIEREN SIE VON DIESEN VORTEILEN

Sika Waterbar® FB-125 ist die effiziente, zuverldssige und einfache Fugenabdichtungsldsung fur Ihr Bauprojekt.

SETZEN SIE AUF DIE LEISTUNGS- VERARBEITEN SIE SO EINFACH UND SPAREN SIE SICH LANGE VORBEREI-
STARKE, ZUVERLASSIGE & SCHNELL WIE NOCH NIE TUNGEN: GERINGER MONTAGE-
LANGLEBIGE LOSUNG m Minimale StoRstellen durch grolRe AUFWAND GARANTIERT!

m Hinterlaufsicher Rollenlénge m Keine Aufkantung oder Bewehrungs-
m Dauerhaft funktionsfahig und robust m Einfaches Fiigen dnderung

m Hoch elastisches, homogenes Material m Geringes Gewicht m Sehr schnelle Montage wahrend dem
m Nachgewiesene Funktionsfahigkeit Betonierprozess

m Kein zusatzliches Personal

IHRE QUALITAT IHRE ZEIT IHR GELD

HOCHSTE QUALITAT = SPAREN SIE BIS ZU 75%* SPAREN SIE BIS ZU 45%**
BESTER SCHUTZ GEGEN IHRER ARBEITSSTUNDEN BEI DEN GESAMTKOSTEN DER
UNDICHTHEIT BEI DER VERLEGUNG ARBEITSFUGENABDICHTUNG
ANWENDUNG

Mit der Sika Waterbar® FB-125 nutzen Sie jetzt schon die Zukunft der qualitativ hochwertigen Fugenabdichtung. Durch diesen einzigartigen
und dauerhaften Dual-Verbund mit dem Beton bendtigen Sie lediglich eine Einbettung von 30 mm im Beton. Die Verarbeitung ist so richtig
einfach & bequem durchfiihrbar. So sparen Sie Zeit und Geld!

s

Das Sika V\/Ia-ter'IE‘ia-tr? F
ist vollstandig und hin
in den ausgeharteten Be

Die Berechnung basiert auf dem Arbeitsaufwand bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit Auflenabmessungen 10 x 8 m und vergleicht ein
klassisches Fugenblech mit Beschichtung und ein armiertes PVC-Fugenband (19 cm).

Die Berechnung vergleicht die Gesamtkosten (Material und Verlegung) beim selben Beispiel w.o. Dabei werden Durchschnittskosten aus Baustellen in
Osterreich (Ost, Mitte, West) zugrunde gelegt.

*%
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Sikadur-Combiflex® SG SYSTEM

Die leistungsfahige Fugenabdichtung fir wasserdichte Bauwerke

ist die zweite Generation der seit tber 50 Jahren
bewdhrten Membranabdichtung. Es besteht aus den flexiblen und verschweil}baren
Sikadur-Combiflex® SG Abdichtungsbdndern und dem epoxidharzbasierten Sikadur®
Klebstoff. Das Sikadur-Combiflex® SG System ist fir die Fugen- und Rissabdichtung von
Bauwerken aller Arten konzipiert. Speziell geeignet ist es zur Abdichtung von wasser-
undurchlassigen Betonbauwerken - sogenannten "Weilten Wannen".

ANWENDUNGSGEBIETE VORTEILE
Sikadur-Combiflex® SG System zur nachtraglichen Vielseitiges System auch fiir schwierige Objektsituationen
Abdichtung von: Hohe Haftung auf vielen Untergriinden
Bewegungsfugen Extrem flexibel - hohe Risstiberbriickung
Arbeitsfugen Bestdndig gegen viele Chemikalien
Rohrdurchdringungen Fir kaltes und warmes Wasser geeignet
Rissen Einfache Anwendung
Fir trockene und feuchte Betonuntergriinde
Das System erlaubt unregelmaRige und hohe Dauerhaft UV- und wetterbestdndig
Bewegungen in verschiedene Richtungen chne Klebstoff in Normal und Rapid-Variante erhaltlich
Beeintrachtigung der Abdichtungsfunktion. Wurzelfest
FUNKTION

Blockiert den Wasser-
zutritt durch die Fuge
Erhoht den Wasser-
umwanderungsweg
Vollstdndige Adhdsion
zur Betonkonstruktion

Bild 1 Bild 2
Durch Einsatz des Sikadur-Combiflex® SG Systemaufbau fiir eine Bewegungsfuge:
Systems wird der Wasserumwanderungsweg 1 Klebebett aus Sikadur® Epoxidharzkleber
erheblich héher als die Wassereindringtiefe 2 Sikadur-Combiflex® SG Band (Dichtungsband mit Expansionsstreifen)
3 Deckschicht aus Sikadur® Epoxidharzkleber
s>>e 4 Hinterfullprofil

e 5 Betonkonstruktion
e = Wassereindringtiefe (nach EN 206)

s = Erhohter Wasserumwanderungsweg

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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ist vielseitig einsetzbar und tberall dort geeignet,
wo Wasser und Feuchtigkeit von aufien in das Bauwerk eindringen kénnen.

Abdichtung von Fugen und Rissen in unterschiedlichen Bauwerken und Anwendungen, wie z.B.:

UNTERGESCHOSSE BRUCKEN / TUNNELS
Wasserdichtigkeit mit hoher Tausalzresistent
Dauerhaftigkeit UV-bestandig
Einfach einzusetzen Geeignet fir Tunnel-
Unabhangig von den beltftungen
Betonierarbeiten Luftdicht
Hohe Bewegungsfahigkeit Fir verschiedene Fugen-

breiten geeignet

INSTANDSETZUNG ABWASSERANLAGEN
Wasserdichte Risssanierung Abwasserbestandig
Druckwasserbestdndig Abrasionsfest
(beidseitig) Unabhéngig vom Betonier-

vorgang

Hohe Bewegungsaufnahme

RESERVOIRS

Dauerwasserbestandig
Fir Neubau und Sanierung
Einfach einzusetzen

GRUNDWASSERSCHUTZ
Bestandig gegen viele Chemi-
kalien

Schitzt die Umwelt
Wasserdicht

SCHWIMMBADER
Chloridbestdndig
UV-bestandig
Einfach zu reinigen
Nicht hautabrasiv

FASSADEN
Hohe Bewegungsaufnahme
Uberstreichbare Klebstoff-
schicht
Dauerhaft wetterbestandig
UV-bestdndig

ABDICHTEN MIT FUGENBANDERN
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FPO
PVC-P
PVC/NBR
Elastomer

Aussehen

obv-Richtlinie

Artikel-

nummer

SORTIMENTSUBERSICHT

Arbeitsfugenbdnder & Dehnfugenbdnder

Produktname

ARBEITSFUGENBANDER INNENLIEGEND

Breite
[mm]

Dicke
[mm]

Bruch-
dehnung
(%]

X 674002 | Sika Waterbar® FB-125 125 3,0 > 400 %
176223 Sika Waterbar® KAB-125 125 5,0 >200%
176225 Sika Waterbar® KAB-150 150 5,0 >200%
Blech 175307 | Sika Waterbar® Type ST-15 150 2,2 -
X 880278 | Sika Waterbar® FB-190 190 3,0 >400 %
453835 | Sika Waterbar® A-19 190 35 >300 %
585214 | Sika Waterbar® A-1I9 R 190 35 >200 %
594168 | Sika Waterbar® Forte-13 Classic 190 23 >200 %
X 175754 | Sika Waterbar® Elastomer F-200 200 7,0 >380 %
X X | 440195 | Sika Waterbar® A-24 240 35 >300 %
X X 585211 Sika Waterbar® A-24 R 240 3,5 > 200 %
X 594166 | Sika Waterbar® Forte-24 Classic 240 23 >200 %
X X | 584000 | Sika Waterbar® Forte-24 WW 240 3,5 > 200 %
X X 625910 | Sika Waterbar® Tricomer A-240 240 4,0 >350 %
X X 175755 Sika Waterbar® Elastomer F-250 250 8,0 >380 %
Blech X 722561 Sika Waterbar® Fugenblech 300x2 300 2,0 -
X 440191 | Sika Waterbar® A-32 320 4,5 >300 %
X 593682 | Sika Waterbar® Forte-32 WW 320 4,5 > 200 %
X X 625909 | Sika Waterbar® Tricomer A-320 320 50 >350 %
Blech X 502073 | Sika Waterbar® Fugenblech 350x2 350 2,0 -
ARB BANDER A )
X 440210 | Sika Waterbar® AF-24 240 4,0 >300%
X 626529 | Sika Waterbar® Tricomer AA-240/25 240 4,5 >350 %
X 175739 Sika Waterbar® Elastomer A-250 250 6,0 >380 %
X 440193 | Sika Waterbar® AF-32 320 4,0 >300 %
X 626531 | Sika Waterbar® Tricomer AA-320/25" 320 4,5 >350 %
X 175741 Sika Waterbar® Elastomer A-350 350 6,0 >380 %
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i
.8 E
0@ o =
o 2 E g | | | Bruch-
O u g u L Artikel- Breite Dicke  dehnung
Aussehen & & & i @ nummer Produktname [mm]  [mm] [%]
BANDER )
X 453836 | Sika Waterbar® D-19 190 35 >300 %
X 175766 Sika Waterbar® Elastomer FM-200 200 3,0 >380 %
X 784392 | Sika Waterbar® D-240 FPO 240 4,0 > 600 %
X X 440196 | Sika Waterbar® D-24 240 4,0 >300 %
X X 625843 | Sika Waterbar® Tricomer D-240 240 4,5 >350 %
X 175767 Sika Waterbar® Elastomer FM-250 250 3,0 >380 %
X X 175768 | Sika Waterbar® Elastomer FM-300 300 10,0 >380 %
X X | 440192 | Sika Waterbar® D-32 320 5.0 >300 %
X X 625896 | Sika Waterbar® Tricomer D-320 320 55 >350 %
HS X X | 175769 | Sika Waterbar® Elastomer FM-350 350 12,0 >380 %
L @ ! X X 175800 | Sika Waterbar® Elastomer FM-350 HS 350 12,0 >380 %
l ) X X 175798 | Sika Waterbar® Elastomer FMS-350 350 10 /1 >380 %
FMS X X | 175772 | Sika Waterbar® Elastomer FMS-400 400 m/1 >380%
Ot X X 175776 | Sika Waterbar® Elastomer FMS-400 HS 400 n/1 >380 %
BANDER A [
X 440197 | Sika Waterbar® DF-24 240 4,0 >300 %
X 626518 | Sika Waterbar® Tricomer DA-240/25 240 4,5 >350 %
X 175744 | Sika Waterbar® Elastomer AM-250 250 6,0 >380 %
X 440194 | Sika Waterbar® DF-32 320 4,0 >300 %
X 626520 | Sika Waterbar® Tricomer DA-320/25 320 4,5 >350 %
X 176102 | Sikadur-Combiflex® TF Profile DFT 330/3 330 4,0 > 400 %
X 175746 Sika Waterbar® Elastomer AM-350 350 6,0 >380 %

! Bitumenvertraglich (BV) auf Anfrage
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SORTIMENTSUBERSICHT

Klemmfugenbdnder, Tunnelfugenbdnder, Fugenabschlussbander & Einbauhilfen

Q
=
x @ b=
o Z B = Bruch-
o LSJ g ja L Artikel- Breite Dicke  dehnung
Aussehen L A A © nummer Produktname [mm] [mm] (%]
KLEMMFUGENBANDER
| x| 626563 | Sika Waterbar® Tricorner D-320 K 2 30 | 50 | >350%
X 626555 Sika Waterbar® Tricomer DA-30/25 Kl 2 320 5,0 >350 %
. ] e )
X 176398 illkadur Combiflex® TF Profile DFT 330/3 330 4.0 < 400 %
X 626552 Sika Waterbar® Tricomer DA-320/25 KA 2 320 5,0 >350 %
. ] e )
X 176399 Ekadur Combiflex® TF Profile DFT 330/3 3130 4.0 5400 %
A X 626554 | Sika Waterbar® TTricomer DA-320/25 KF 2 320 5,0 >350 %
. ) e .
X 176106 itadur Combiflex® TF Profile DFT 330/3 3130 4.0 5400 %
o
div. Sikadur-Combiflex® SG System div. 1,0/2,0 > 650%
176110 Sikadur-Combiflex® TF Profile LFT 240 240 40 >400%
X 175782 Sika Waterbar® Elastomer FPK-250 240 4,0 >350%
X 626562 | Sika Waterbar® Tricomer FP 300 300 5,0 >300%
X 175784 Sika Waterbar® Elastomer FPK-300 300 4,0 >400%
X X 1761 Sikadur-Combiflex® TF Profile LFT 330 330 40 >350%
175785 Sika Waterbar® Elastomer FPK-350 350 4,0 >350%
175786 Sika Waterbar® Elastomer FPK-400 400 4,0 > 350%
175809 | Sika Waterbar® Elastomer FPK-500 500 4,0 >350%
TUNNELFUGENBANDER

’ Diverse Tunnelfugenbander auf PVC-P Basis (SikaWaterbar® WP) oder FPO Basis (SikaWaterbar® WT) auf Anfrage. ‘

2 \Neitere Typen und Rohstoffe auf Anfrage
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Q
=
x o =
. 2 E = Sicht-  Fugen-
= ; g ja L Artikel- breite  breite  Sperranker
Aussehen o A& A © nummer Produktname [mm]  [mm] [Stk.]
FUGENABSCHULSSBANDER
X 175939 Sika Waterbar® FF-5/3 30 20 2
X 626536 | Sika Waterbar® Tricomer FA-50/20/25 30 20 2
X 175759 Sika Waterbar® Elastomer FAE-50 30 20 2
X 175944 Sika Waterbar® FF-10/3 30 20 4
X 626539 | Sika Waterbar® Tricomer FA-90/20/25 30 20 4
X 175758 Sika Waterbar® Elastomer FAE-100 30 20 4
X 175807 Sika Waterbar® Elastomer FAE-150 30 20 6
X 626545 Sika Waterbar® Tricomer FA-130/30/35 40 30 4
X 175764 Sika Waterbar® Elastomer FFK-7/4 40 30 2
X 175765 Sika Waterbar® Elastomer FFK-7/5 50 40 2
H _ H ®
FAT 130/3 K X 176113 Sikadur-Combiflex® TF FAT 130/3 K 30 20 3

Weitere Sicht- und Fugenbreiten sowie Sperrankerhohen auf Anfrage

EINBAUHILFEN

177134 Sika® Trapezschiene TFL-30 30 20
177135 Sika® Trapezschiene TFL-40 40 30
177136 Sika® Trapezschiene TFL-50 50 40
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SORTIMENTSUBERSICHT

Fugenverschlussbdnder

o
=
@ @ = Fugen-
2 E ° Fugen- Profil-  &ffnung
g ja L Artikel- weite breite min. - max.
Aussehen & ©  nummer Produktname [mm] [mm] [mm]
FUGENVERSCHLUSSBANDER
X 626550 Sika Waterbar® Tricomer KA 22/21 15 24 13-17
626549 | Sika Waterbar® Tricomer KA 30/28 20 28 17-23
X 802956 | Sika®Compression Seals Elastomer Type EK 15-25 20 36 18 -30
X 803141 Sika®Compression Seals Elastomer Type EK 20-40 30 46 20-40
X 802958 | Sika®Compression Seals Elastomer Type EK 27-49 40 56 27-49
X 803142 Sika®Compression Seals Elastomer Type EK 30-60 50 68 30-60
X 803140 Sika®Compression Seals Elastomer Type EK 35-70 60 80 35-70
X 804839 | Sika®Compression Seals Elastomer Type EBF -6 6 1 5-8
X 802955 | Sika®Compression Seals Elastomer Type EBF -8 8 14 6-10
X 804910 | Sika®Compression Seals Elastomer Type EBF -10 10 16 75-12,5
X 802954 | Sika®Compression Seals Elastomer Type EBF -15 15 24 1-19
X 829469 | Sika®Compression Seals Elastomer Type E 20/40 3 6 1 1,7-14,3
X 803143 Sika®Compression Seals Elastomer Type E 30/40 8 14 18 - 22
X 829445 | Sika®Compression Seals Elastomer Type E 40/40 3 10 16 22,5-275
X 829490 | Sika®Compression Seals Elastomer Type E 45/40 3 15 24 27-33
> Auf Anfrage
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EINSATZGEBIETE / AUSWAHLMATRIX:
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Anwendung Tricomer® Type KA Elastomer Type EK Elastomer Type EBF Elastomer Type E
Hochbau + + 0 +
Ingenieurbau 0 + 0 +
Verkehrsflachen - - + -
RVS 08.07.04 - - + -
Fugenbewegungen
Cering +
Begrenzt + +
Grof} +
Dichtheit
Schlagregendicht + + + +
Druckwasserdicht _ _
< +10 % Bewegung + +
Farbe grau schwarz schwarz schwarz

Legende

+ Sehr gut geeignet
0 Bedingt geeignet
- nicht geeignet
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SIKA BRINGT'S
ZUSAMMEN!

Die Sika AG ist ein weltweit tdtiges Unternehmen und Markfihrer im Bereich Chemische Baustoffe
mit Konzernsitz im schweizerischen Baar. Seit (iber 100 Jahren begleiten wir erfolgreich Bau- und
Infrastrukturprojekte - vom Fundament bis zum Dach.

Als Tochterunternehmen der Sika AG hat Sika Osterreich rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio fir das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schitzen,

Verlegen, Kleben und Dichten.
Vertrauen Sie auf unsere langjahrige Erfahrung - unsere hochwertigen Lésungen stehen fiir:

o & O

Nachhaltigkeit Qualitat Service Excellence

SETZEN SIE AUF UNSERE BAUSTEINE FUR IHREN
PROJEKTERFOLG

DG Rl Sika




